PLASTOL ULTRA 209

YUKSEK ORANDA SU AZALTICI, EUCLID CHEMICAL
SUPERAKISKANLASTIRICI BETON KATKISI

AGIKLAMA

Yuksek oranda su azaltan ve super akigkanlastirict PLASTOL ULTRA 209 beton katkisi ilk karigstirmadan
son yerlestirme islemine kadar sabit hava icerigini korurken maksimum su azaltma, ¢okme, yayilma ve
iyilestirilmis perdah ozellikleri saglamak icin gelistirilmis polikarboksilat teknolojisi kullanilarak prekast beton
icin 6zel olarak formile edilmistir. Ek olarak, PLASTOL ULTRA 209 ylksek basing dayanimi, egilme
dayanimi ve mikemmel priz 6zellikleri saglar. PLASTOL ULTRA 209 toplam gimento igerigini azaltmak icin
kullanilabilir ve g¢imento icerikli malzemelerle birlikte kullanilir. PLASTOL ULTRA 209, klorir veya celigin
paslanmasini hizlandirdidi bilinen kimyasallar icermez.

TEMEL UYGULAMALAR

Duislk su/gimento oranli beton

Yuksek erken dayanimli beton

e Hazir beton

o Ktle tipi beton

e Tunel sektdrinde prekast segment Uretiminde

¢ Prekast beton / 6n gerilmeli beton
¢ Kendiliginden Yerlesen Beton (KYB)
¢ Yiksek ¢cokmeli ve akici betonlar
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OZELLIKLER / AVANTAJLAR

¢ Daha yiksek ¢cokme elde etme ¢ Daha az sayida reddedilen beton yiku

e Hava igeriginin surekli olarak kontrol( e Daha hizli kalip alma sureleri

e lyilestirilmis gimento hidratasyonu e Betonun yerlestiriimesine yardimci olur ve isgilik
e Diisiik dozaj maliyetlerini diglrtr

e Yiiksek erken ve nihai dayanim * lyilestirilmis perdah ézellikleri

TEKNIK BILGILER

Performans Verileri:
Asagidaki bilgiler 23°C ve %50 bagil nem igeren laboratuvar kosullari altinda belirlenmistir.

Asagidaki test sonuglari tipik ASTM C 494 karisim tasarimi gereklilikleri, 307 kg/m? ¢imento iceridi ve benzer
%(x 0,5) hava icerigi kullanilarak elde edilmistir. Bu sonuclar ASTM C 494'de belirtilen &zellikleri yerine
getiren malzemeler ve karigsim tasarimlari ile laboratuvar kosullar altinda elde edilmistir. Malzemelerdeki ve
karigim tasarimlarindaki degisiklikler PLASTOL ULTRA 209'un dozaj tepkisini etkileyebilir.
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Ozellikler Sonuglar
Malzeme yapisi ve renk Sarimtrak Homojen Sivi
pH 2-4
'Yodunluk 1,05 -1,10 kg/L

AMBALAJ
PLASTOL ULTRA 209 dékme olarak, 1050 kg'lik IBC, 220 kg'lik varil ve 30 kg’lik bidonlarda temin edilebilir.

RAF OMRU

Acilmamis orijinal kabinda 1 yil.
TEKNIK OZELLIKLER/UYUMLULUKLAR

PLASTOL ULTRA 209 beton katkisi asagidaki gereklilikleri karsilar.

¢ TS EN 934-2 Cizelge 3.1,3.2ve 7
e ASTM C 494 Tip Ave F
e AASHTO M-194

KULLANIM TALIMATLARI

PLASTOL ULTRA 209 ilk karisim suyuna veya dogrudan yeni karistiriimis betona eklenebilir ve yaklasik 5 dakika
veya 70 tur karistirilabilir. Ancak, dogrudan yeni karistirilmis beton karistirildiginda daha iyi sonuglar alindigi
g6zlemlenmistir. Beton karisimi ile tamamen karigana kadar kuru ¢imento veya diger katki maddeleri ile temas
etmemelidir.

PLASTOL ULTRA 209 tipik olarak 100 kg baglayici igin 0,60 - 1,00 kg araliginda dozajlarla kullanilir. Daha ytksek
dozajlar 6nceden test edilerek ve kullanilan belirli malzemelerle istenen performansin elde edildiginin dogrulanmasi
sonucunda kabul edilebilir.

Kendiliginden Yerlesen Beton (KYB) igeren tim beton uygulamalari igin, PLASTOL ULTRA 209’un dozaji karigsim
tasarimi, yerel malzemeler ve beton Ureticisinin kendi gereksinimlerine gore degisecektir. Yerel malzemelerle
plastik ve sertlesmis beton performansi dogrulamak i¢in deneme karigimlari yapilmalidir. Malzeme granilometrileri
kendiliginden yerlesen beton icin optimum degilse, karisimin kalitesini iyilestirmek igin bir viskozite degistirici
kullanilabilir. Deneme karigimlari ve dozaj tavsiyeleri icin litfen EGECRETE Yapi Kimyasallari Teknik Servis’ine
basvurunuz.

PLASTOL ULTRA 209 hava surukleyiciler, hizlandiricilar, gogu su azalticilar, geciktiriciler, blizlilme azalticilar,
korozyon oOnleyiciler, viskozite degistiriciler ve mikrosilikalar dahil olmak Uzere ¢ogu beton katki maddeleri ile
uyumludur, ancak her bir malzeme betona ayri ayri eklenmelidir.

ONLEMLER / SINIRLAMALAR

e PLASTOL ULTRA 209 donma sicakhgi Gzerinde tutmaya dikkat edilmelidir; ancak donma ve ¢dzilmeden sonra
iyice karistirilirsa malzeme zarar gérmeyecektir.

e Havayla karistirmayiniz.
e Beton karigimina diger beton katki maddelerinden ayri olarak ekleyiniz.
e Her durumda, kullanmadan énce Malzeme Guvenlik Bilgi Formuna bakiniz.
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